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Was bedeutet dies fiir Rohstoftbasis und Zusammensetzung die-

Wo steht die Entwicklung mineral6lfreier Druckfarben heute?
Bogenoffsetfarben enthalten aufgrund ihres Trocknungsprinzips
stets einen vergleichsweise hohen Anteil vegetabiler Ole. Kom-
plett mineraldlfreie Bogenoffsetfarben sind bereits seit iiber
zehn Jahren erhéltlich. Die Formulierung von mineral6lfreien
Rollenoffset-Heatset- und Zeitungsfarben ist heute technisch
ebenfalls umsetzbar.

ser Farben?

Der entscheidende Unterschied der mineral6lfreien im Vergleich
zu den mineraltlhaltigen Druckfarben besteht in der Herausfor-
derung, die Mineraldle entweder durch eine Kombination von
Pflanzentlen und Fettsidureester oder komplett durch Fettsdure-
ester zu ersetzen. In den tibrigen Komponenten wie Pigmenten,
Harzen und Additiven unterscheiden sich die mineralolfreien

Farben nicht von konventionellen Farben. Diese Komponenten
kommen in beiden Systemen zum Einsatz.

Haben sich die mineralolfreien Farben in der bisherigen Anwen-
dung bewiéhrt?

Aufgrund der vorderhand noch geringen Nachfrage kann die-
se Frage fiir mineralolfreie Heatset- und Coldset-Farben nicht
eindeutig beantwortet werden. Langzeiterfahrungen liegen noch
nicht vor. Diverse Tests sowie der Druck einiger kleinerer bis
mittlerer Auflagen haben jedoch gezeigt, dass diese Produkte
drucktechnisch stabil laufen und gute Ergebnisse erbringen.

Wo liegen die Vor- und Nachteile dieser Farben?

Im Bogenoffset sind eine gute Durchtrocknung und ein mecha-
nisch belastbarer Farbfilm nur durch den Einsatz von Pflanzen-
oOlen realisierbar. Auch mineraldlfreie Rollenoffsetfarben fiir den
Zeitungs- und Akzidenzdruck sind drucktechnisch den mineral-
olhaltigen Systemen ebenbiirtig. Zudem erzielen mineraldlfreie
Systeme bei den Zeitungsfarben eine verbesserte Scheuerfes-
tigkeit und hohere Brillanz. Allerdings weisen mineraldlfreie
Zeitungsfarben in aller Regel ein stirkeres Schrumpfverhalten
gegeniiber Walzenwerkstoffen auf als konventionelle Produkte.
Deshalb konnen Nachjustierungen der Walzeneinstellung erfor-
derlich sein.

Was muss weiter beim Einstellen der Maschinen berticksichtigt
werden?

Fiir mineralolfreie Heatsetfarben gilt genau das Gegenteil wie
fiir mineral6lhaltige Farben: Sie neigen eher zum Quellen von
Walzenwerkstoffen. Beim bisherigem Stand der Technik muss

«Drucktechnisch ergeben mineralblfreie Farben gute Ergebnis-
se», so Ernst Schreiber von Stehlin + Hostag.
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Mineralolfreie Druckfarben sind kaum

bei diesen Farben auch mit einer gewissen Einschriankung der
Trocknungsgeschwindigkeit gerechnet werden. Unseren Er-
kenntnissen nach empfiehlt es sich, die Temperatur der Papier-
bahn um 10 bis 15 Grad zu erhéhen, um die gewohnte Verarbei-
tungsgeschwindigkeit beibehalten zu konnen.

Sind das ganze Farbspektrum und alle Farbarten heute auch mi-
neraldlfrei erhéltlich?

Bislang nicht, es wire aber bei entsprechend grosser Nachfrage
technisch machbar.

Wie hoch liegen die Mehrkosten fiir mineraldlfrei gegeniiber
konventionell?

Im Zeitungsdruck hat sich die Differenz zu den Standardfarben
stark verringert. Je nach Farbton bewegen sich die Preisunter-
schiede im einstelligen Prozentbereich.

Welches ist die zentrale Motivation der Kundschaft, mineralol-
frei zu drucken?

Der wichtigste Grund ist in der Regel das Bestreben, Farben auf
Basis von nachwachsenden Rohstoffen zu benutzen. Das wird
als Baustein betrachtet, um auch dieses Puzzleteil in der Ent-
stehungskette einer Drucksache 6kologisch zu gestalten und so
ein umfassend «griines Produkt» herzustellen. Seltener ist die
Motivation, die Kontamination von Lebensmitteln zu verhin-
dern. Denn Ole auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen sind
nicht automatisch migrationsarm. Obwohl sie keine belastenden
Mineralole enthalten, erfiillen sie deshalb auch die Forderung
nach nicht kontaminierten Recyclingkartons nicht, wie sie fiir
Lebensmittelverpackungen verlangt werden. Und noch seltener
wird als Grund fiir die Verwendung mineral6lfreier Farben an-
gefiihrt, dass man vorausschauend das Altpapier von Mineralol
freihalten will.

Ist es denkbar, dass sich europdische Hersteller mit mineralol-
freien Farben gegeniiber der globalen Konkurrenz profilieren
konnen?

teurer als konventionelle.

Dazu bedarf es des Willens vieler Beteiligter insbesondere der
Auftraggeber. Der aktuelle Trend im Bogenoffset geht klar
Richtung H-UV, der UV-reaktiven Farbsysteme also, die mittels
eisendotierten UV-Strahlern getrocknet werden.

Haben Sie Erkenntnisse, wie sich mineralolfrei gedrucktes Alt-
papier im Deinking verhalt?

Nach unseren bisherigen Erfahrungen und Untersuchungen
lassen sich mineralolfreie Heatset- und Zeitungsfarben ohne
Einschrinkung in vergleichbarer Grossenordnung und Qualitét
deinken wie konventionelle Systeme.

Werden mineraldlfreie Farben aktuell nachgefragt?
Kleinere Mengen werden durchaus geordert. Doch derzeit hat
noch kein Verleger oder Industriekunde ultimativ nur noch mi-
neral6lfreie Zeitungs- oder Heatset-Farben verlangt.

Und welche Entwicklung erwarten Sie fiir die Zukunft?
Gesetzliche Vorgaben sind unseres Erachtens in absehbarer Zeit
nicht zu erwarten. Ob mit politischen Anreizen zum verstirkten
Einsatz mineralGlfreier Druckfarben zu rechnen ist, konnen wir
schwer beurteilen. Dasselbe gilt fiir das neue Anforderungsprofil
zur Erlangung des EU-Ecolabels. Es verdichten sich jedoch die
Hinweise, dass Markenartikler verstarkt Wert auf dieses Thema
legen und zurzeit priifen, ob der Hinweis auf die Verwendung
von mineraldlfreien Druckfarben ein Pluspunkt im Marketing
sein konnte.
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